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上西坑钼矿选矿产品检查及提高钼回收率的探讨
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摘要：为提高钼回收率，利用工艺矿物学的研究方法，对上西坑钼矿选厂钼回收率流失的主要原因进行了分

析，并提出了针对性的解决方法。
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l 原矿基本性质

武夷山上西坑钼矿原矿人选钼品位为0．19％。

矿石中主要钼矿物为辉钼矿，矿物含量0．25％；主

要脉石矿物为石英及绢云母，矿物含量分别为81．

60％、11．93％。

辉钼矿的嵌布粒度偏细，并且粗细极不均匀。

其粒度统计数据详见表1。

表l辉钼矿嵌布粒度

粒级／ram
粒度分布／％

个别 累计

辉钼矿在矿石中呈填隙结构、浸染状构造产出。

主要充填于石英的裂隙、缝隙中，少量嵌布于黄铁矿

的缝隙中。其中呈细叶片状、鳞片状及蠕虫状分布

于石英的微细缝隙的辉钼矿，由于粒度细，在磨矿过

程中解离性较差，是影响钼回收率的主要因素。

2 磨矿分级溢流产品检查

磨矿分成I磨和Ⅱ磨两个系列分别进行。

I磨分级溢流产品一0．074mm占53．89％，辉

钼矿解离度为68．48％。筛析及解离度统计数据分

别列于表2、表3。

Ⅱ磨分级溢流产品一0．074mm占56．68％，解

离度测定结果为70．80％。筛析及解离度统计数据

分别列于表4、表5。

从数据分析可以看出，磨矿分级溢流产品产率

呈现粗粒级、微细粒级两头大中间小的态势，说明矿

物的软硬程度不一，对磨矿产品的粒级分布有一定

的影响。粗粒级(+0．074mm)这部分钼的解离，需

要进一步的磨矿；在一0．01mm粒级，钼占有率分别

为27．09％和28．35％，这正是辉钼矿相对较易磨细

且易泥化的表现。在一0．055mm粒级，解离度急剧

提高。分别为89。43％及90。26％，说明矿石只有磨

到一0．055mm以下，解离效果较好。

3 尾矿产品检查

尾矿筛析结果分别见表6及表7。

表6筛析数据表明，I系列尾矿在+0．074mm

筛析各产品中，钼品位最低为0．062％，最高为0．

095％，说明辉钼矿在4-0．074mm以上各粒级中，呈

贫连生体形式而未能得到回收。而且，这部分的钼

总占有率达到了60．8l％，对比尾矿0．070％的钼品

位，即意味着其中0．043％的钼．是损失在+0．

074mm的尾矿中，对比原矿回收率，损失19．89％。

由此说明，矿石的细磨将有助于钼回收率的进一步
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提高。

特别需要指出的是，I系列尾矿筛析产品中一

O．01mm粒级，钼品位提高到0．068％，即回收率损

失4．53％的钼，呈泥化的辉钼矿的微粒未能得到充

表2 I磨矿分级溢流产品筛析结果

表3 I磨矿分级溢流产品解离度测定结果

表4 11磨矿分级溢流产品筛析结果

粒级 产率 ．Mo Mo金属量Mo占有率
／mm ／％ ／％ ／％ ／％

分的捕收，随着尾矿泥水逸失。

表7数据表明，Ⅱ系列尾矿在+0．074mm筛析

尾矿产品中，钼品位最低为0．056％，最高为0．

096％。这部分的钼损失了17．16％的回收率。

表5 Ⅱ磨矿分级溢流产品解离度测定结果

表6 I系列尾矿筛析结果

粒级
／mm

产率 Mo Mo金属量Mo占有率／％
／％ ／％ ／％ ／eN 累计

表7 Ⅱ系列尾矿筛析结果

粒级
／ram

产率 Mo Mo金属量Mo占有率／％
／％ ／％ ／％ 个别 累计
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同样特别需要指出的是，Ⅱ系列尾矿筛析产品 就达到900t之多。在目前的选别条件下，上西坑微

中一0．01null粒级，钼品位0．098％。造成回收率损 粒辉钼矿的捕收，只能作为存在的问题暂行搁置。待

失7．1l％。 条件成熟后再行研究。

4提高钼回收率途径的探讨 解离詈嚣毒豁嚣墓喜巍罴#耋兰嘉
从产品检查的结果可以得知，原矿需要细磨至 分的尾矿，直接损失回收率达15％以上，如果再磨

一0．055ram以下，辉钼矿的解离才能达到一个令人 再选，可以预见的是能进一步有效地提高钼的回收

满意的效果。 率，减少对资源的浪费，增加经济效益。因此，建议

I系列尾矿中+0．1mm粒级的钼品位为O． 对尾矿采用高频振动细筛进行筛选，将筛出的+0．

085％，损失回收率为18．21％；II系列尾矿中+O． 1mm的尾矿部分再磨再选，或采用旋流器进行分级

llaln粒级的钼品位为0．081％，回收率损失15． 后再磨再选。
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微粒辉钼矿的捕收，一直是选矿的大难题。金

堆城百花岭选厂，每年损失在一0．038mm粒级的钼

Identification of Mineral Processing Products of Shangxikeng Molybdenum
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Abstract：In order to increase the recovery of molybdenum，the major causes of the recovery loss of molybdenum in

concentrators were analyzed in more detail．And some effective measures that are aimed at m,p,u、_ing metallurgical

performance were proposed．
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