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新型捕收剂TLF201对冬瓜山铜矿的浮选研究+
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摘要：通过新型高级黄药类捕收剂TLF201与Y89对冬瓜山铜矿的浮选对比试验，证明TL砣01捕收剂对硫

化铜矿具有良好的捕收能力和选择性以及金银回收能力，用于冬瓜山铜矿选矿实践中完全可以替代Y89。
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StIldy on FIotati衄of Copper O咒w油New CoⅡector．I。髓加l in Donggllashan Copper MiIle

yE劢i一加ng
(TongIlng Non—ferrous MetaI Deslgning and ResearCh Institute，Anhui ProVlnce 244000，China)

Abstr般t：卟e compari80n te8t of notation to thc copper ore be拊een TU屹Ol and Y89 was conduc-

ted．The result8 show幽at nle new kind of coUector 1rI一】陀Ol caIl replace Y89 completely in notation

practice in the mine due to its good coUecting power蛐d selectivi哆for copper minerals．
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铜陵有色金属(集团)公司老矿山矿石资源日

益减少，各大矿山加大了对贫、细、杂等难选、残留矿

石的回采，矿石性质日趋复杂难选难，选矿生产对药

剂的要求越来越高，迫切需要捕收剂具有捕收能力

强、选择性好的优良性能来提高选矿指标。为适应

生产需要，铜陵有色设计研究院在2002年与狮科选

矿药剂公司共同协作，研制出新型捕收剂n砣Ol。

为适应难选矿石及伴生金属选矿和综合回收，又因

铜都铜业股份有限公司冬瓜山铜矿在2004年即可

投产运营，日处理矿石量13000t，由北京矿冶研究总

院设计并进行的可选性研究使用新型捕收剂Y89，

为了证明新药剂TL胞0l的捕收性能，我们进行了

对比试验。

1浮选对比试验

1．1 Y89捕收剂简介

Y89捕收剂是20世纪90年代由广州有色金属

研究院与株洲选矿药剂厂共同开发的系列黄药产

品，它属于高级黄药范畴，具有捕收能力强、选择性

好的特点，将其用于硫化矿及氧化矿的浮选效果显

著，能较大幅度地提高铜精矿品位和回收率。

1．2 TLF201捕收剂简介

1．2．1 药剂性能

1LF捕收剂属高级黄药，它的烃基中有六个碳

链，其捕收能力强；它的异构体结构含有不对称的碳

原子；它有两种光学异构体，具有仲基黄药的性质，

特别是在靠近极性基旁有一支链一cH，一，其产生

的空间位阻效应妨碍了极性基与矿物表面的接近，

因而决定了它具有较高的选择性、水溶性和耐低温

性能。它是一种无毒、捕收能力强、选择性好的黄

药，适用于硫化矿及其混合矿的浮选，还可明显改善

伴生金、银的回收。
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1．2．2合成机理及合成条件

黄药是由醇、苛性碱、二硫化碳合成，而1l胞01

通过反加料法进行合成，将选定配比的二硫化碳和

甲基戊醇加人反应釜混合均匀，再根据温度的变化

情况缓缓加人氢氧化钠粉末进行磺化，继续搅拌直

至成黄色成品。该方法生产黄药投资少，工艺简单

可靠，生产成本低。 ，

1．3试料来源及矿石性质分析

试料为铜都铜业股份有限公司冬瓜山混合矿，

其中冬瓜山矿石占77％，狮子山老矿石占23％，小

型试验样品的原矿化学分析结果见表1。

表1 试验原矿的化学分析结果

矿石为热液蚀变强烈的变质原生硫化铜。主要

金属矿物有黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿及磁铁矿等；

次要矿物有白铁矿、方黄铜矿及墨铜矿等；少量矿物

有辉铜矿、毒砂、方铅矿及闪锌矿等。主要脉石矿物

有石榴予石、石英、滑石、蛇纹石及粒硅镁石等；次要

的为钙铁辉石、黑云母、方解石、白云石及硬石膏等。

矿石中黄铜矿常呈他形粒状浸染在脉石或嵌布

在黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿与脉石颗粒的间隙中，

并常被片状脉石所穿切。黄铜矿与脉石关系密切，

以中细粒嵌布为主的粗、中、细微粒极不均匀嵌布。

铜

原矿

卑谚 髭莓

图1 浮选验证试验流程及条件

1．4试验工艺流程及试验结果

新药剂对比试验采用小型开路流程，对比的

Y89药剂选用Y89一O、Y89—3、Y89—6三种捕收

剂，基本代表了Y89系列产品的全部性能。

试验比较了四种不同捕收剂在用量为609／t

(分别为粗选409／t、扫选I 109／t、扫选Ⅱ109／t)条

件下的浮选效果，试验工艺流程及条件见图l。试

验结果见表2。

表2不同捕收剂试验结果【％)

从表2捕收剂相同用量试验结果可以看出，

Y89系列三种药剂Y89—0、Y89—3、Y89—6选择性

逐渐递减，捕收能力逐渐增强，Ⅱ胞01相对于Y89

系列有更高的铜回收率指标，完全可以替代使用。

为考察不同用量条件下新药剂的浮选性能及指

标，进行了捕收剂用量分别为80∥t(分别为粗选

509／t、扫选I 209／t、扫选Ⅱ109／t)、100∥t(分别为

粗选509／t、扫选I 309／t、扫选Ⅱ209／t)的试验，结

果分别见表3、表4。

从不同用量试验结果可以看出，增大捕收剂用

量，Y89系列三种药剂呈同样的变化趋势，TLF还是

有强的捕收能力，进一步证明了1LF可以替代Y89

药剂使用。

为了验证聊新药剂对铜精矿中伴生金、银的
回收特性，选择捕收性能与聊相近的Y89—6作
对比，将表4中的两种药剂进一步作金银含量对比

分析。结果见表5。
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表3捕收剂用量809／t试验结果(％) 表4捕收剂用量1009／t试验结果(％)

表5 TLF与Y89—6金银回收对比(％)

结果说明，与Y89—6相比唧有更强的金银
捕收能力，体现出TLF新药剂的优越性。因此，1LF

新药剂完全可以替代Y89在铜都铜业股份有限公

司冬瓜山混合矿的选矿中使用。

表6 TLF生产成本

2技术经济分析

技术经济分析目前只能提供生产成本，见表6。

经济效益计算要等到冬瓜山矿投产后，由狮科公司

与冬瓜山矿共同协商TLF20l的价格，但它能使冬

瓜山矿铜、金、银的回收率比Y89有所提高。

3结语

(1)1rI脚l新药剂相对于Y89系列，具有铜捕
收力及金银回收能力均强的特点。

(2)对冬瓜山与狮子山混合矿石浮选性能的对

比试验表明，，IlF新药剂完全可以替代Y89。

(3)鉴于TLF新药剂捕收力强、对金银回收好

的特点，建议对铜山铜矿的高硫矿和安庆铜矿受重

油污染的矿石进行试验，进一步开发出适应特定要

求的TLF201系列产品。
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